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Quality Inspection Plan (QIP) 

项目数据 project data 

客户
customer 

制造商
manufacturer ZIMM Germany GmbH 

订单 
order 

序号
order 订单/order 

规格 
specification 

存货号
stock no. 

部件
component 

主题
subject 

参考订单 / acc. order

参考订单
Acc. order 

项目 
project 

产品代码 
product code 参考订单 / acc. order

项目编号
project no. 
检验代码表 inspection code list 

检验者 
inspecting authority 

检验内容
inspecting activity 

E A 

A D 

C H 

M 

最终用户

R 

S 

End user 
认证公司
Certifying company 
客户
customer 
制造商
manufacturer 

分包商
subcontractor 

I 

V 

W 

经检验方批准
Approval by inpection authority 
出具的质量文件
quality documents to be issued 
进程停止
hold point 
质量文件审查
review of quality documents 
随机检查
Random inspection 
验证 
verifying 
个人接受
witness point 

文件确认 document verification 
描述
description 

处理 compiled 确认的 verification 
于 on 通过 by 于 on 通过 by 

第一版 first issue 
修订 revision 

授权 authorisation 
检验者
inspection authority M C A E 

地址 address 
盖章 stamp 

日期 date 
代表 representative 
签名  signature 



质量检验计划 
Quality Inspection Plan (QIP) 

序号 Order

订单/order 
文档 document 

ZG-QIP-标准
主题
subject

存货号
stock no. ------ 

发布于（由） Issued on(by) 

20.04.2016 (RPO)
参考订单

Acc. Purchase Order

标
题

栏
 

任务内容
task description PS 

(1) 适用文件/程序/标准
applicable dokument / procedure / standard 

检查和验证 
inspection & verification 

(2) 验收标准 acceptance criteria PS 
(3) 相关文件 verifying document(s) S M C A E 

(4) 文件编号 document no. PA Sig. P
A Sig. PA Sig. PA Sig. PA Sig. 
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1 

订单输入 order entry 
check order 

intern specification 
检查订单
内部规范
订单确认 order confirmation 

M 

(1) 采购订单，方案 purchase order, proposal 

- - 
R 
V 

R - - 
(2) 提案、条款和条件 proposal, terms &conditions 
(3) 合同、条款和条件 contract, terms&conditions 
(4) 订单号（首页） order no. (front page) 

2 

质量检验计划  quality inspection plan (QIP) 

verifying QIP 确认 QIP
订单进度报告 order progress report 

M 
C 

(1) 质量管理手册 Quality management handbook 

- - 
D 
V 

R 
V 

- - 

(2) 采购订单 purchase order 
(3) 客户规格 customer specification 

(4) 
ZG-QIP-STANDARD 

ZG-QFB系列

3 

审批文件 documents for approval 

dimension drawing 尺寸
设计变更通知 engineering change notice (ECN) 

M 

(1) ZIMM 规格 ZIMM specification 

- - 
D 
H 

A - - 

(2) 采购订单 purchase order 

(3) 
customer specification 客户规格

尺寸图 DWG dimension dwg 
(4) TN-*******-MB 

4.0 

排料/采购件 row material/puchase parts 
标准检查 standard inspection 

incoming goods insp. 进货检验
化学分析 chemical analysis
物理性质    physical properties 
尺寸  dimensions  

S 

(1) DIN EN 10204 

D 
V 

R - - - 

(2) 
qualified supplier 合格供应商

材料证书 material certificate 

(3) 
load transmitting parts 载荷传递部件

(4) 符合 DIN EN 10204 - 3.1 的原材料



质量检验计划 
Quality Inspection Plan (QIP) 

序号 Order

订单/order 
文档 document 

ZG-QIP-标准
主题
subject

存货号
stock no. ------ 

发布于（由） Issued on(by) 

20.04.2016 (RPO)
参考订单

Acc. Purchase Order

标
题
栏 任务内容

task description PS 

(1) 适用文件/程序/标准
applicable dokument / procedure / standard 

检查和验证 
inspection & verification 

(2) 验收标准 acceptance criteria PS 
(3) 相关文件 verifying document(s) S M C A E 

(4) 文件编号 document no. PA Sig. P
A Sig. PA Sig. PA Sig. PA Sig. 
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功能测试 functional test 



质量检验计划 
Quality Inspection Plan (QIP) 

序号 Order

订单/order 
文档 document 

ZG-QIP-标准
主题
subject

存货号
stock no. ------ 

发布于（由） Issued on(by) 

20.04.2016 (RPO)
参考订单

Acc. Purchase Order

标
题

栏
 

任务内容
task description PS 

(1) 适用文件/程序/标准
applicable dokument / procedure / standard 

检查和验证 
inspection & verification 

(2) 验收标准 acceptance criteria PS 
(3) 相关文件 verifying document(s) S M C A E 

(4) 文件编号 document no. PA Sig. P
A Sig. PA Sig. PA Sig. PA Sig. 
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4.1 
(*) 

    specific inspection (*)具体检测
检查额外费用      additional costs to be checked

          ultrasonicl forging 

ultrasonic welding 
X-ray

crack inspection 
hardness 

charpy test 
amount of inspection% 

 超声波锻件    
 超声波焊接件   

  X 射线
  裂纹检查
 硬度测量
 20 °C  冲击试验   
 检查范围  %  
 随机检查, n= TBD random inspection 

S 

(1) DIN EN 10204, 10308 

- 
- - - - - 

(2) 
qualified supplier 

material certificate 
合格供应商
材料证书
记录 recordsl 

(3) 

housing 
gears 
shafts 

bearing 

外壳
齿轮 
轴 
轴承
其它 miscellaneous 

(4) 

4.2 
(*) 

     specific inspection (*)具体检测
检查额外费用 additional costs to be checked  

         ultrasonicl forging   

         ultrasonic welding 
X-ray

crack inspection 
hardness 

charpy test 
amount of inspection% 

 超声波锻件
  超声波焊接件   
 X 射线

  裂纹检查
  硬度测量
  20 °C  冲击试验检
  查范围 %  
 随机检查, n= TBD random inspection 

S 

(1) DIN EN 10204, 10308 

- 
- 

- - - - 

(2) 
qualified supplier 

material certificate 
 合格供应商

材料证书

记录 recordsl 

(3) 

housing 
gears 
shafts 

bearing 

外壳
齿轮 
轴 
轴承 
其它 miscellaneous 

(4) DIN EN 10204 – 3.1 

DIN EN 10204 – 3.1 
DA-SERIE-LST 



质量检验计划
Quality Inspection Plan (QIP) 

序号 Order

订单/order 
文档 document 

ZG-QIP-标准
主题
subject

存货号
stock no. ------ 

发布于（由） Issued on(by) 

20.04.2016 (RPO)
参考订单

Acc. Purchase Order

标
题
栏 任务内容

task description PS 

(1) 适用文件/程序/标准
applicable dokument / procedure / standard 

检查和验证 
inspection & verification 

(2) 验收标准 acceptance criteria PS 
(3) 相关文件 verifying document(s) S M C A E 

(4) 文件编号 document no. PA Sig. P
A Sig. PA Sig. PA Sig. PA Sig. 
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DA-SERIE-LST 



质量检验计划
Quality Inspection Plan (QIP) 

序号 Order

订单/order 
文档 document 

ZG-QIP-标准
主题
subject

存货号
stock no. ------ 

发布于（由） Issued on(by) 

20.04.2016 (RPO)
参考订单

Acc. Purchase Order

标
题
栏 任务内容

task description PS 

(1) 适用文件/程序/标准
applicable dokument / procedure / standard 

检查和验证 
inspection & verification 

(2) 验收标准 acceptance criteria PS 
(3) 相关文件 verifying document(s) S M C A E 

(4) 文件编号 document no. PA Sig. P
A Sig. PA Sig. PA Sig. PA Sig. 
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5 

加工 machining 
标准检验 standard inspection 

dimension & tolerances 
roughness 

尺寸和公差
粗糙度
表面处理 surface finish 

M 

(1) 生产图 drawing 

- 
I 
V 

- - - 

(2) 确认 complaince 
(3) 测量记录 mesuring records 

(4) 
deviation request 偏差请求

ECN 

5.1 
(*) 

    specific inspection (*) 具体检测
检查额外费用     additional costs to be checked

dimension & tolerances 
roughness 

surface finish 
crack inspection 

amount of inspection% 

尺寸和公差
粗糙度
表面处理
裂纹检查
检查范围 %  
随机检查, n= TBD random inspection 

M 

(1) 生产图 drawing 

- 
D 
V 

R - - 

(2) 
material certificate 材料证书

记录 recordsl 

(3) 

housing 
gears 
shafts 

bearing 

外壳
齿轮 
轴
轴承
其它 miscellaneous 

(4) DIN EN 10204 – 3.1 
DA-SERIE-LST 



质量检验计划
Quality Inspection Plan (QIP) 

序号 Order

订单/order
文档 document 

ZG-QIP-标准
主题
subject

存货号
stock no. ------ 

发布于（由） Issued on(by) 

20.04.2016 (RPO)
参考订单

Acc. Purchase Order

标
题

栏
 

任务内容
task description PS 

(1) 适用文件/程序/标准
applicable dokument / procedure / standard 

检查和验证 
inspection & verification 

(2) 验收标准 acceptance criteria PS 
(3) 相关文件 verifying document(s) S M C A E 

(4) 文件编号 document no. PA Sig. P
A Sig. PA Sig. PA Sig. PA Sig. 
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6 

硬化 hardening 

表面硬度测量 case hardening measurement 
test bar 

batch inspection 
test specimen of part 

amount of inspection% 
random inspection 

试棒
批量检验
零件试样
检查范围  %
随机检查, n= TBD
表面硬度 surface hardness 

M 

(1) 生产图 drawing 

- 
I 
V 

- - - 

(2) 确认 complaince 
(3) 测量记录 mesuring records 

(4) 

7 

组装/测试 assembly/testing 

connecting dimension 
no-load test 

speed reading 

 连接尺寸 
空载测试

messuring of temperature 
noise test 

速度测量
温度测量
噪声测量 85 dB(A)
负载测试 ***% load test 

M 

(1) 
DIN  EN 10204 

尺寸图 dimension drawing 

- 
D 
V 

R - - 

(2) 规格 spezification 

(3) 
test report 测试日志

尺寸图 dimension dwg 

(4) 
DIN EN 10204 - 3.1 
TN-*******- MB



质量检验计划
Quality Inspection Plan (QIP) 

序号 Order

订单/order 
文档 document 

ZG-QIP-标准
主题
subject

存货号
stock no. ------ 

发布于（由） Issued on(by) 

20.04.2016 (RPO)
参考订单

Acc. Purchase Order

标
题

栏
 

任务内容
task description PS 

(1) 适用文件/程序/标准
applicable dokument / procedure / standard 

检查和验证 
inspection & verification 

(2) 验收标准 acceptance criteria PS 
(3) 相关文件 verifying document(s) S M C A E 

(4) 文件编号 document no. PA Sig. P
A Sig. PA Sig. PA Sig. PA Sig. 
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8 

表面保护 surface protection 

measuring paint thickness 测量油漆厚度 
防腐蚀保护 corrosion protection 

M 

(1) 尺寸图 dimension drawing 

- V R - - 
(2) 确认 complaince 
(3) 测量日志 mesuring record 

(4) 

9 

包装 packaging 

ZIMM standard ZIMM标准 
客户规格 customer specification 

M 

(1) 包装说明 packaging instruction 

- 
D 
V 

H 
R 

- - 
(2) 确认 complaince 
(3) 发货清单 released shipping list 

(4) 

10 

送货到现场 delivery to site 

运输损坏检查  inspection for damage 
C 

(1) 交货单 shipping paper 

- - W - - 
(2) 缺陷通知 notice of defect 
(3) 送货单 bill of delivery 
(4) 

11 

文件 documentation 
客户检查 inspection by customer 

产品文档(a) product documentation
订单文件              order documentation 

C 

(1) 采购订单 purchase order 

- 
D 
V 

R 
V 

- - 

(2) 确认 complaince 

(3) 
document list 文件清单

附件 enclosures 

(4) 
DP-ArtikelNr-LST(a) 

DA-SERIE-LST 



文档 document 

ZG-QIP-标准
质量检验计划

Quality Inspection Plan (QIP)

文件清单
Checklist of documentation

发布于（由） Issued on(by)  

20.04.2016 (RPO)
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文件运输说明 shipping instruction for documentation 
语言  Language 

German 德语

英语（如果指定） English, (if specified only) 

送货选项 Shipping options 

Electronically by email 

Electronicall, data carrier (CD-ROM) 

通过电子邮件以电子方式

电子版（CD-ROM）
纸张，份数： Paper, number of copies: 

清单 check list 
描述 Description 

Order confirmation 

Dimension drawing (certified) 

Spare parts drawing / - list 

订单确认 
(a) 尺寸图（确认）
(a) 备件图纸/清单(a)

操作手册
Operating Manual 

(a) 润滑剂推荐 Recommended Lubricants 

Certificate of compliance with the order 2.1 

Company Certificate 2.2 
Inspection Certificate 3.1 
Gear Unit, Assembly Group 
Inspection Certificate 3.1 
Row Material, Einzelteile 
Inspection Certificate 3.2 

DIN55350-18 Quality Inspection Certificate 4.1.2 

DIN55350-18 Quality Inspection Certificate 4.2.2 

Report(s) of gear measurement(s) 

Report(s) of hardening test 

Measurement report(s) 

Report(s) of ultrasonic test 

Report(s)  of crack test 

Report(s) of X-ray 

符合订单的证明 2.1

公司证书 2.2
检验证书 3.1
齿轮装置，装配组
检验证书 3.1
原材料，单个零件
检验证书 3.2

DIN55350-18质量检验证书4.1.2
DIN55350-18质量检验证书4.2.2

齿轮测量报告

硬化测试报告

测量报告

超声波检测报告

裂纹测试报告

X 光报告

功能测试报告 Report(s) of functional test(s) 
(a) 初始样品测试报告 Initial sample test report 



文档 document 

ZG-QIP-标准 
质量检验计划

Quality Inspection Plan (QIP)

特殊说明(s)
Special Instruction(s)

发布于（由） Issued on(by)  

20.04.2016 (RPO)
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标题 评论  Remarcs 

(a) 不用于跟进和取消订单 根据客户图纸下单 not for follow-up orders




